INSTRUKCJA STOSOWANIA

PAPIERU TRANSFER JET ST [DO DRUKAREK PRZENOSNYCH] ORAZ

FOLAJET TRANSFER ST [DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH / PLOTEROW]
DO PRZENOSZENIA WYDRUKOW INK-JET NA TKANINY

ZASTOSOWANIE:

Papier jest pokryty cienka membrana do nadruku atramentowego. Wydrukowany obraz
przenosi sie na podtoze z tkanin bawetnianych w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Jest dostarczany w arkuszach DIN A4 p.n. handlowa TRANSFER JET ST

oraz w rolkach 0,914 x 20,0 m [do ploteréw] pod nazwg FOLAJET TRANSFER ST.
Uwaga! Nie stosuje sie do nanoszenia na tkaniny bardzo rozciagliwe!

NADRUK:

Druk powinien byé wykonany lustrzanie na stronie biatej, niezadrukowanej

(bez linii falistych lub siatki kwadratow).

Ustawienie drukarki: <Papier transferowy> [jezeli w sterowniku

drukarki wystepuje takie ustawienie], lub na <papier normalny> w najwyzszej
mozliwej rozdzielczosci.

Jesli wyniki druku beda niezadowalajace — patrz <Rozwiazywanie problemoéw>.
Przed przystapieniem do dalszych czynnosci zaleca sie wysuszenie wydruku
przez ok. 30 minut.

Ustawienie plotera: zgodnie z instrukcja plotera lub w wyniku przeprowadzonych
préb.

PRZYGOTOWANIE | WPRASOWANIE:
W celu uzyskania optymalnych rezultatéw zaleca sie rozgrzanie zelazka do 160°C
oraz wytaczenie nawilzania.

A: Wydrukowany obraz przycina sie do formatu pozostawiajac 5 mm margines,
rysunek skierowuje sie do powierzchni wyprasowanej i wolnej od zataman
tkaniny

B: Jako podtoza do prasowania uzywa sie gtadkiej, twardej powierzchni, np. blatu
stotu chronionego dwoma lub trzema wyprasowanymi scierkami lub powtoczkami.

C: Wprasowuje sie rownomiernymi, okreznymi ruchami z jednakowa sita docisku.
Dla matych motywéw wystarcza ok. 40 sek.

(172 DIN A4), do duzych (petny format — DIN A4 lub inne form.) — ok. 1 min. i

D: Nalezy pamietaé, aby wprasowywacé nie tylko srodek rysunku, lecz takze
[b. doktadnie] naroza i krawedzie.

E: Po ostudzeniu wprasowanego wydruku sciaga sie papier ochronny jednym,
réwnomiernym pociagnieciem. W przypadku wprasowywania kilku odrebnych
wydrukéw na te sama tkanine — najpierw nalezy wprasowaé wszystkie rysunki,
wystudzi€ je, a po ostygnieciu zdjaé z nich papiery ochronne.

WPRASOWANIE W TERMICZNEJ PRASIE DO TEKSTYLIOW:

Temperature ustawia sie na 160°C. Czas wprasowania: ok. 40 sek.

PRANIE

Pranie tekstyliow z <wprasowankami> wykonuje sie nastepujaco: w czasie prania
strona z nadrukiem powinna byé skierowana do wewnatrz wyrobu. Temperatura nie
powinna przekracza¢ 40°C. Odwirowanie — na najwolniejszych [sposréd mozliwych]
obrotach. Nie stosuje sie srodkéw wybielajacych i prania chemicznego. W czasie
prasowania upranych tekstyliéw omija sie rysunki wprasowane uprzednio.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW:

Przy niezadowalajacych wynikach druku [rozptywanie sie nadruku]: zredukowaé
ilos¢ nadrukowywanego atramentu — czyli podwyzszy¢ jasnosé o ok. 10%.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA:

Nalezy pamietaé o wskazéwkach producenta zelazka lub prasy oraz zaleceniach
wytworey drukarki. Dzieci moga wykonywaé wydruki i wprasowywanie wytacznie pod
opieka dorostych.
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